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図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 1　1PCV1701D-3領域4のSEM画像上に示した採取箇所及び分析・観察方向
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図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 2　1PCV1701D-3領域4のミクロ組織のHAADF-STEM像
(左：左側、右：中央、下段左：右側、下段右：左側一部拡大)
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(Mg※) 検討中
	[image: c:\edax32\img\tempPath_04.bmp]
(Al※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 3　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(1)
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(Ti※) 検討中
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（Cr※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 4　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(2)
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(Zn※) 検討中
	[image: c:\edax32\img\tempPath_04.bmp]
（Ga※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 5　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(3)
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(Se※) 検討中
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(Mo※) 検討中
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(Tc※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 6　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(4)
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(Cd※) 検討中
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(Sn※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 7　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(5)
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(Ba※) 検討中
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(Sm※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 8　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(6)
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	[image: c:\edax32\img\tempPath_04.bmp]
(K※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 9　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側のSTEM-EDSマップ(7)
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(Na※) 検討中
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(Mg※) 検討中
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(Al※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 10　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(1)
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(Ti※) 検討中
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(Cr※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 11　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(2)
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(Mn※) 検討中
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(Zn※) 検討中
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（Ga※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 12　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(3)
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(Ru※) 検討中
	[image: c:\edax32\img\tempPath_03.bmp]
(Rh※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 13　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(4)


	[image: c:\edax32\img\tempPath_04.bmp]
(Pd※) 検討中
	[image: c:\edax32\img\tempPath_01.bmp]
(Ag※) 検討中

	[image: c:\edax32\img\tempPath_02.bmp]
(Cd※) 検討中
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(Sn※) 検討中
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(Sb※) 検討中
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(Te※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 14　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(5)
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(Sm※) 検討中
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(W※) 検討中
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(Pb※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
黄色破線は当該元素が存在する位置を示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 15　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(6)
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（U※) 検討中
	[image: c:\edax32\img\tempPath_04.bmp]
(K※) 検討中


※は主な輝点がすべて他の元素や試料外からの偽信号であることを示す。
Wデポ部分、C濃化部はリデポ等による信号である。

図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 16　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子左側一部拡大のSTEM-EDSマップ(7)



線分析箇所






















図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 17　1PCV1701D-3領域4のU含有粒子のSTEM-EDS線分析データ
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図4.1.1(6)(iii)(b)④ - 18　1PCV1701D-3領域4のSTEM-EDS点分析による半定量取得データ

4-314
image44.png




image45.png
———— 1.0 ym

KK




image46.png




image47.png
cK




image48.png




image49.png
——— 250 nm




image52.png
——— 250 nm

Mg K




image53.png
——— 250 nm

ALK




image54.png




image55.png
——— 250 nm

SK




image56.png
———— 250 nm

aK




image57.png
———— 250 nm

cak




image58.png




image59.png




image60.png
———— 250 nm




image61.png




image62.png




image63.png
———— 250 nm

Cuk




image64.png




image65.png
GakK




image66.png




image67.png




image68.png
Mo K




image69.png




image70.png
Ru L




image71.png
Rh L




image72.png
Pd




image73.png
Ag




image74.png




image75.png
——— 250 nm

SnL




image76.png
——— 250 nm

SbL




image77.png
——— 250 nm

TelL




image78.png
———— 250 nm




image79.png
———— 250 nm

CsL




image80.png
———— 250 nm

BalL




image81.png
——— 250 nm

SmL




image82.png




image83.png
Pb L




image84.png




image85.png
——— 250 nm

KK




image86.png




image87.png




image88.png




image89.png




image50.png
f— T




image51.png




image3.png




image4.png




image5.png
———10pm SEI




image6.png
———— 1.0 ym

cK




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png
——— 1.0 ym

SK




image15.png
———— 1.0 ym

aK




image16.png
———— 1.0 ym

cak




image17.png




image18.png
———— 1.0 ym

crK




image19.png
——— 1.0 ym




image20.png
——— 1.0 ym

Fe K




image21.png




image22.png
———— 1.0 ym

Cuk




image23.png




image1.png
f— T




image24.png




image25.png




image26.png
———— 1.0 ym




image27.png
———— 1.0 ym




image28.png
——— 1.0 pm Mo K




image29.png
———— 1.0 ym





image30.png
———— 1.0 ym

Ru L




image31.png
———— 1.0 ym

Rh L




image32.png
———— 1.0 ym





image33.png
———— 1.0 ym





image2.png




image34.png
——— 1.0 pm cdL




image35.png
———— 1.0 ym

SnL




image36.png
———— 1.0 pm SbL




image37.png
——— 1.0 pm TelL




image38.png
———— 1.0 ym




image39.png
———— 1.0 ym

CsL




image40.png
———1.0pm BalL




image41.png
———10pm SmL




image42.png




image43.png
——— 1.0 pm Pb L




