

以下のTEM5（PCV2303E-1領域2-1）のTEM分析生データ（速報）について、以下に留意願いたい。
・EDSマッピングは、装置の出力をそのまま提示したものであり、輝点は必ずしもその元素の存在を示していない。
・半定量試行結果は、元素を絞った試行結果であり、装置の出力をそのまま提示したものであり、数値は必ずしもその元素の存在や半定量比を示していないほか、詳細位置の確認調整が必要であり、及び番号順の変更や付け直しが必要なこと。
・TEM構造解析結果は、暫定結果であるほか、回折像の詳細位置及び番号の確認調整が必要なこと。
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7
1PCV2303E-1領域2-1 (位置2,8,7)のTEM回折図形と図形取得位置
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1PCV2303E-1領域2-1 (位置10,4,12)のTEM回折図形と図形取得位置

1PCV2303E-1領域2-1 (位置2,8,7,10,4,12)の構造解析、及び主要化学形態の推定

	位置
	TEM構造解析結果
	TEM構造解析所見
	EDX結果を含めた
主要化学組成の推定

	2
	c-UO2
	方位
	c-(U,Fe,Zr)O2

	8
	c-UO2
	方位
	c-(U,Fe,Zr)O2

	7
	不明
	ややリング状、アモルファスに近い
	Fe-O, Si-Oの微小粒集合体

	10
	h-Mg2Al4Si5O18
	方位
	h-Mg2Al4Si5O18

	4
	h-Mg2Al4Si5O18
	方位
	h-Mg2Al4Si5O18

	12
	不明
	リング状
	Fe-O, Si-Oの微小粒集合体
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image16.emf
Point2

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 3.9 ND 0.0 0.2 0.1 0.0 ND 2.5 ND 1.5 91.8 100

Atom% 34.5 ND 0.2 1.0 0.7 0.0 ND 6.3 ND 2.4 54.9 100


image17.emf
Point8

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 3.3 ND 0.0 0.1 0.0 0.0 ND 1.4 ND 1.3 94.0 100

Atom% 32.0 ND 0.0 0.5 0.2 0.0 ND 3.8 ND 2.1 61.4 100
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image18.emf
Point7

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 43.9 2.1 0.1 0.7 2.5 ND 0.5 44.5 0.9 ND 4.8 100

Atom% 72.3 2.4 0.1 0.7 2.4 ND 0.3 21.0 0.4 ND 0.5 100


image19.emf
Point10

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 40.6 ND 6.2 6.6 21.1 0.0 0.4 24.9 ND 0.1 0.1 100

Atom% 59.8 ND 6.0 5.8 17.7 0.0 0.2 10.5 ND 0.0 0.0 100


image20.emf
Point4

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 46.6 ND 6.4 6.5 20.6 0.0 0.3 19.5 ND 0.0 ND 100

Atom% 64.7 ND 5.9 5.3 16.3 0.0 0.1 7.8 ND 0.0 ND 100


image21.emf
Point12

Element O  K Na K Mg K Al K Si K Cr K Mn K Fe K Ni K Zr K U  M Total

Mass% 38.0 1.2 0.0 0.9 2.2 0.1 0.4 55.6 0.5 0.1 1.0 100

Atom% 66.8 1.4 0.0 0.9 2.2 0.0 0.2 28.0 0.2 0.0 0.1 100
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